






























รายละเอียดดินถม ลูกรัง หินคลุก ลบ.ม.(หลวม) แนบท้ายประกาศ เลขที่ eb-สพ.๒/ตจ. 5 /2567  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2567 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม,ลูกรัง,หินคลุก) จ านวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน)       
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า   งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า  ทางหลวง
หมายเลข 214 ตอน ตาฮะ - จอมพระ กม.ด าเนินการ กม.137+407 (LT.,RT) ,  กม.137+616 (LT.,RT) , 
กม.137+765 (RT.)   

1. ดินถม  จ านวน          8,800  ลบ.ม.(หลวม) 
2. ลูกรัง  จ านวน             600  ลบ.ม.(หลวม) 
3. หินคลุก  จ านวน             800  ตัน 

1. คุณสมบัติของดินถม ลูกรัง หินคลุก 
รายละเอียดคุณสมบัติ ดินถม ลูกรัง หินคลุก 

     ๑.๑ ดินถม ดินหรือวัสดุอ่ืนใด ซึ่งนายช่างควบคุมงานยอมให้ใช้ได้ ต้องเป็นวัสดุที่ปราศจากหน้าดิน 
และวัชพืช จากแหล่งที่ได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานแล้ว มีค่าความแน่นแห้งไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน ส่วนที่จับตัวกันเป็นก้อนหรือยึดเกาะกันมี
ขนาดโตกว่า ๕๐ มิลลิเมตร จะต้องก าจัดออกไป หรือท าให้แตกและผสมเข้าด้วยกันให้มีลักษณะสม่ าเสมอ       
ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๑๐๒/๒๕๓๒ 
    ๑.๒ ลูกรัง ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้ หรือวัชพืชอ่ืนๆ ตามมาตรฐานที่ 
ทล.ม.๒๐๕/๒๕๓๒ 
    ๑.๓ หินคลุก วัสดุหินโม่มวลรวม (Crushed Rock Soil Aggregate Type) ต้องเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็ง
เหนียว สะอาด ไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๒๐๑/๒๕๔๔ 
  - มีขนาดคละที่ดี และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.๒๐๕/2517 “วิธีการทดลองหาขนาด
เม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง” ต้องมีขนาดใดขนาดหนึ่งตามตารางท่ี ๑ 
   ตารางที่ ๑  ขนาดคละของวัสดุพ้ืนทางหินคลุก 
   

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่านตะแกรงโดยมวล 
มิลลิเมตร A 
๕๐ (๒ นิ้ว) ๑๐๐ 
๒๕.๐ (๑ นิ้ว) - 
๙.๕ (๓/๘ นิ้ว) ๓๐-๖๕ 
๔.๗๕ (เบอร์ ๔) ๒๕-๕๕ 
๒.๐๐ (เบอร์ ๑๐) ๑๕-๔๐ 
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐) ๘-๒๐ 
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐) ๒-๘ 

  
  - ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๒๐๐) ต้องไม่มากกว่าสองในสาม 
(๒/๓) ของส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด ๐.๔๒๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔๐) 
     - วัสดุดินถม ลูกรัง และหินคลุกที่จัดส่งจะต้องเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ 
ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒, ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ และ ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ โดยผู้ขาย
เป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองท้ังหมด 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๑. เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติ 
๒.๑ ผู้ขายต้องท าความเข้าใจกับรายละเอียดแนบท้ายนี้พร้อมทั้งเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดหากมีข้อ  

สงสัยใดให้สอบถามได้ก่อนวันเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ขายเอง จะน ามาอ้างเพ่ือ
ประโยชน์ไม่ได้ 

2.2 ก่อนลงนามในสัญญา ผู้ขายจะต้องแจ้งแหล่งที่มาของวัสดุ/เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้   
ผู้ซื้อเข้าด าเนินการตรวจสอบ 

2.3 เมื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) หรือผู้ซื้อ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายด าเนินการส่งมอบ
วัสดุ ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งวัสดุ ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

2.4 การจ่ายเงิน 
 - ดินถม  จ านวน          8,800  ลบ.ม.(หลวม) 

- ลูกรัง  จ านวน            600  ลบ.ม.(หลวม) 
- หินคลุก จ านวน            880  ตัน 
(ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงรับเงินค่างานเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าได้จริง) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวงด้วยแล้ว  
๒.5 สถานที่ส่งมอบของที่  ณ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ตาฮะ - จอมพระ กม.ด าเนินการ กม.

137+407 (LT.,RT) ,  กม.137+616 (LT.,RT) , กม.137+765 (RT.)   
 

 
(นายถนอมพจน์  เฉินสุจริตการกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ 
 
 

 

 


