
































 

รายละเอียดลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชนิด 7 เส้น แนบท้ายประกาศ เลขที่ eb-สพ.2/บม.    6    /2568   
ลงวันที่   14  ตุลาคม  2568   งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น                 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. (1/2 นิ้ว) จ านวน 12 ตัน (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและ
ระบบระบายน้ า งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย 
กม.ด าเนินการ กม.34+461 

1. คุณสมบัติของลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชนิด  ๗  เส้น 
1.๑ เป็นลวดเหล็กกล้าตี เกลียวชนิด ๗ เส้น ส าหรับงานคอนกรีตอัดแรง ประเภทความล้าต  า 

(LOWRELAXTION) ขน าด เส้ น ผ่ าศู น ย์ กล าง 1 2 .7 0  มม . (1 /2 นิ้ ว )จ าน วน  1 2  ตั น  ต ามม าต รฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที  ๔๒๐-๒๕๔๐ GRADE ๑๘๖๐ มีความยาวม้วนละ 2,900 เมตร หรือ 4,100 เมตร 
ส่วนเศษที เหลือถา้มีให้ม้วนต่างหาก ลวดเหล็กตีเกลียวแต่ละม้วนมัดแน่นไม่ให้ลวดคลายออกจากม้วนได้ 

1.๒ เมื อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที  ๒ รับราคาของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องส่งตัวอย่าง ภายใน 5 วันท าการ    
เพื อทดลองคุณภาพกับส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย
เกี ยวกับการทดลองท้ังหมด ดังนี้ 
 - การเก็บตัวอย่างเพื อทดลองคุณภาพ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างและแต่ละตัวอย่างห้ามตัดจากลวดเหล็กกล้า       
ตีเกลียวม้วนเดียวกัน จ านวนตัวอย่างที จะเก็บเพื อทดลองคุณภาพ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง     
ชนิดลวด ๗ เส้นประเภทผ่อนคลายต  า GRADE ๑๘๖๐ ตามมาตรฐาน มอก.๔๒๐-๒๕๔๐ จ านวน 1 ตัวอย่าง      
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. (1/2นิ้ว) ความยาวตัวอย่าง  ๑.๒๐ เมตร จ านวน 4 ท่อน  

2. เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติ 
๒.๑ ผู้ขายต้องท าความเข้าใจกับรายละเอียดแนบท้ายนี้พร้อมทั้งเงื อนไขที จะต้องปฏิบัติทั้งหมดหากมีข้อ  

สงสัยใดให้สอบถามได้ก่อนวันเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ขายเอง จะน ามาอ้างเพื อประโยชน์
ไม่ได ้

๒.๒ สถานที ส่งมอบของที   ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ อ าเออน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
๒.๓ ต้องผ่านการทดลอง จากส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้ข ายจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่าย  เกี ยวกับการทดลองท้ังหมด 
๒.๔ การเก็บตัวอย่างเพื อทดลองคุณภาพ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างและแต่ละตัวอย่างห้ามตัดจากลวดเหล็ก              

ตีเกลียวม้วนเดียวกัน จ านวนตัวอย่างที จะเก็บเพื อทดลองคุณภาพ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง       
ชนิดลวด ๗ เส้น  จ านวน 1 ตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. (1/2นิ้ว) ความยาวตัวอย่าง  ๑.๒๐ เมตร 
จ านวน 4 ท่อน  
 
 

 
    (นายถนอมพจน์  เฉินสุจริตการกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที  ๒ (ขอนแก่น) 
 
 
 
 


