
































รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ แนบท้ายประกาศ เลขที่ eb-สพ.๒/หภ.  4   /2569 
ลงวันที่  6 มกราคม 2569    งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม,ลูกรัง,หินคลุก) จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรม
พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า  ทางหลวงหมายเลข 2361  
ตอน หนองเขียด – ภูผาม่าน กม.ด าเนินการ กม.5+151.70 ,  กม.5+730.45 

1. ดินถม    จ ำนวน   8,600  ลบ.ม. (หลวม) 
2. ลูกรัง    จ ำนวน      650  ลบ.ม. (หลวม) 
3. หินคลุก   จ ำนวน      820  ตัน 
 
รายละเอียดคุณสมบัติ ดินถม ลูกรัง หินคลุก 

     ๑.๑ ดินถม ดินหรือวัสดุอ่ืนใด ซึ่งนำยช่ำงควบคุมงำนยอมให้ใช้ได้ ต้องเป็นวัสดุที่ปรำศจำกหน้ำดิน 
และวัชพืช จำกแหล่งที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยช่ำงผู้ควบคุมงำนแล้ว มีค่ำควำมแน่นแห้งไม่น้อยกว่ำ ๑,๔๔๐ 
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบเป็นอย่ำงอ่ืน ส่วนที่จับตัวกันเป็นก้อนหรือยึดเกำะกันมี
ขนำดโตกว่ำ ๕๐ มิลลิเมตร จะต้องก ำจัดออกไป หรือท ำให้แตกและผสมเข้ำด้วยกันให้มีลักษณะสม่ ำเสมอ       
ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๑๐๒/๒๕๓๒ 
    ๑.2 ลูกรัง ปรำศจำกก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รำกไม้ หรือวัชพืชอ่ืนๆ ตามมาตรฐานที่ 
ทล.ม.๒๐๕/๒๕๓๒ 
    ๑.3 หินคลุก วัสดุหินโม่มวลรวม (Crushed Rock Soil Aggregate Type) ต้องเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็ง
เหนียว สะอำด ไม่ผุและปรำศจำกวัสดุอื่นเจือปน ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๒๐๑/๒๕๔๔ 
  - มีขนำดคละที่ดี และเมื่อทดลองตำมวิธีกำรทดลองที่ ทล.๒๐๕/2517 “วิธีกำรทดลองหำขนำด
เม็ดของวัสดุโดยผ่ำนตะแกรงแบบล้ำง” ต้องมีขนำดใดขนำดหนึ่งตำมตำรำงท่ี ๑ 
   ตำรำงที่ ๑  ขนำดคละของวัสดุพ้ืนทำงหินคลุก 
   

ขนำดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่ำนตะแกรงโดยมวล 
มิลลิเมตร A 
๕๐ (๒ นิ้ว) ๑๐๐ 
๒๕.๐ (๑ นิ้ว) - 
๙.๕ (๓/๘ นิ้ว) ๓๐-๖๕ 
๔.๗๕ (เบอร์ ๔) ๒๕-๕๕ 
๒.๐๐ (เบอร์ ๑๐) ๑๕-๔๐ 
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐) ๘-๒๐ 
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐) ๒-๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
  - ส่วนละเอียดที่ผ่ำนตะแกรงขนำด ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๒๐๐) ต้องไม่มำกกว่ำสองในสำม 
(๒/๓) ของส่วนละเอียดที่ผ่ำนตะแกรงขนำด ๐.๔๒๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔๐) 
     - วัสดุดินถม ลูกรัง และหินคลุกที่จัดส่งจะต้องเก็บตัวอย่ำงเพ่ือทดสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ 
ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒, ตำมมำตรฐำนที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ และ ตำมมำตรฐำนที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ โดยผู้ขำย
เป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรทดลองทั้งหมด 
 1.4 ภำยใน 5 วัน หลังจำกรับรำคำแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
  (1) ส่งตัวอย่ำงวัสดุที่แหล่งเพื่อท ำกำรทดสอบให้ได้คุณสมบัติตำมข้อ 1.1 - 1.3 โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรทดสอบทั้งหมด 
  (2) แสดงบัญชีเครื่องจักรที ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 
(ขอนแก่น) ตรวจสอบ 
  (3) ลูกรัง ต้องแสดงแผนที่ประกอบหรือแผนผังแสดงต ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งวัสดุพร้อมทั้ง
แนบส ำเนำโฉนดที่ดิน เพ่ือให้ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 (ขอนแก่น) ตรวจสอบ 
  (4) วัสดุทรำยถม ทรำยหยำบ หินคลุก และหิน 1 นิ ้ว ต้องแสดงแผนที ่ประกอบหรือ
แผนผังแสดงต ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งวัสดุ เพ่ือให้ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 (ขอนแก่น) ตรวจสอบ 
 1.5 เมื่อศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 (ขอนแก่น) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขำยด ำเนินกำรส่งมอบพัสดุ
ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรจัดส่งพัสดุ ภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 1.6 ส่งมอบ ณ โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขียด – ภูผาม่าน กม.ด าเนินการ 
กม.5+151.70 ,  กม.5+730.45 

 
 

(นำยศิวดล แสนสีลำ) 
วิศวกรโยธำช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๒ (ขอนแก่น) 
 
 

 

 

 

 

  

 

 




