
































รายละเอียดคอนกรีตผสมเสร็จแนบท้ายประกาศ เลขที ่ eb-สพ.๒/นว. 2   /2569  ลงวันที่  14 มกราคม 2569 
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จ านวน 3 รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่าง
ระดับ  งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ าอ้อม – หนองบัวระเหว         
กม.ด าเนินการ กม.216+043.323 (LT.) , กม.216+042.677 (RT.) 
๑. รายละเอียดคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ 

 (1)  คอนกรีตผสมเสร็จก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 255 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     
     ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 300 กก./ลบ.ม. จ ำนวน     60  ลบ.ม. 
(2) คอนกรีตผสมเสร็จก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 306 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     

         ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 350 กก./ลบ.ม. จ ำนวน     30  ลบ.ม. 
(3)  คอนกรีตผสมเสร็จก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     

          ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 350 กก./ลบ.ม. จ ำนวน     700  ลบ.ม. 
1.๑ คอนกรีตผสมเสร็จ จ ำนวน 3 รำยกำร (ส่งหน้ำงำน) ต้องผลิตตำมมำตรฐำน มอก. ๒๑๓-๒๕60 
1.2 คอนกรีตผสมเสร็จต้องมีอัตรำส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตำม มอก.15 หรือ 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดใช้งำนทั่วไปสัญลักษณ์ GU ตำม มอก.2594 ไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ตำมข้อ (1) – (4) ต่อ
ปริมำณคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ รำยกำรที่ 1 ต้องมีก ำลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 255 กก./ตร.ซม. จำกกำร
ทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ขนำด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ที่อำยุคอนกรีต ๒๘ วัน ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ค่ำแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 7.5 ± 2.5 ซม. ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ควำมยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532 

1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ รำยกำรที่ 2 ต้องมีก ำลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ ๓06 กก./ตร.ซม. จำกกำร
ทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ขนำด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ที่อำยุคอนกรีต ๒๘ วัน ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ค่ำแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 10 ± 2.5 ซม. ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ควำมยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532 

1.5 คอนกรีตผสมเสร็จ รำยกำรที่ 3 ต้องมีก ำลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 357 กก./ตร.ซม. จำกกำร
ทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ขนำด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ที่อำยุคอนกรีต ๒๘ วัน ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ค่ำแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 10 ± 2.5 ซม. ตำมวิธีกำรทดลองหำ
ควำมยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532 

1.6 เมื่อศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๒ (ขอนแก่น) รับรำคำของผู้ใดแล้ว ภำยใน ๕ วันท ำกำร ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องส่งผลกำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ที่รับรองโดยวิศวกรผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำโยธำ ไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกรรมให้ศูนย์ฯ พิจำรณำ รวมทั้งส่งตัวอย่ำงหินและทรำยที่ใช้ผสมคอนกรีต
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติให้ได้ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง โดยผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรทดสอบทั้งหมด 

1.7 เมื่อศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 (ขอนแก่น) รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำร
ทดลองสัดส่วนผสมคอนกรีต (Trial Mix) ของคอนกรีตแต่ละก ำลังอัด ภำยใน 15 วันท ำกำร โดยใช้โรงงำนผสมคอนกรีตที่
เตรียมไว้ส ำหรับโครงกำรฯ ทั้งนี้ กำรทดลองต้องด ำเนินกำรซ้ ำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตำมท่ี
ก ำหนด 

 ในกำรทดลองแต่ละครั้ง ให้จัดท ำตัวอย่ำงคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ ขนำด 15x15x15 ซม. จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 27 แท่ง ต่อหนึ่งอัตรำส่วนผสม โดยค่ำก ำลังอัดของคอนกรีตที่อำยุ 28 วัน ต้องไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดตำมข้อ 1.2 
- 1.6 ทั้งนี้ นำยช่ำงผู้ควบคุมงำนอำจก ำหนดให้ทดสอบเพ่ิมเติมที่อำยุ 3 วัน หรือ 7 วัน ได้ตำมควำมเหมำะสม 

หำกผลกำรทดลองสัดส่วนผสมคอนกรีตครั้งที่ 2 ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกสัญญำ  
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1.8 อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในกำรผลิตคอนกรีตส ำเร็จรูป 

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรผลิตและขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จเป็นของตนเองหรือ
เป็นของผู้รับเหมำที่มีสัญญำผูกพันกับบริษัท/ห้ำงฯ ที่ประสงค์จะยื่นซองเสนอรำคำเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือได้รับกำร
แต่งตั้งจำกผู้ผลิตเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอนกรีตส ำเร็จรูป หรือได้รับแต่งตั้งจำกตัวแทนจ ำหน่ำยก็ได้ถ้ำม ี

 (2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งที่ตั้งโรงงำนผลิตที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) และต้องอยู่
ห่ำงจำกสถำนที่ส่งมอบพัสดุไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแนบแผนที่ประกอบหรือแผนผังแสดงต ำแหน่งที่ตั้งโรงงำนผลิต       
บอกระยะทำงถึงสถำนที่ส่งมอบพัสดุอย่ำงชัดเจน แนบมำพร้อมกันกำรเสนอใบเสนอรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 (3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีรถโม่ส ำหรับขนส่งคอนกรีตส ำเร็จรูปที่จดทะเบียนอยู่ในกรรมสิทธิ์รวมถึง
ครอบครองโดยสัญญำเช่ำเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 คัน โดยแนบเอกสำรมำพร้อมกับกำรเสนอใบเสนอ
รำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 1.9 ในกำรขนส่งคอนกรีตส ำเร็จรูป หำกใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งมำกกว่ำ 30 นำที คอนกรีตผสมเสร็จจะต้อง
เติมน้ ำยำหน่วง เพ่ือยืดระยะเวลำกำรแข็งตัวของคอนกรีตตำมอัตรำส่วนผสมที่เหมำะสม 
 1.10 คอนกรีตส ำเร็จรูปที่จะต้องเก็บตัวอย่ำงเพ่ือทดลองคุณภำพกับศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่  2 
(ขอนแก่น) โดยผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรทดลองทั้งหมด 
 1.11 เมื่อศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2 (ขอนแก่น) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขำยด ำเนินกำรส่งมอบพัสดุผู้ขำย
จะต้องด ำเนินกำรจัดส่งพัสดุ ภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
 1.12 ส่งของ ณ โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ าอ้อม – หนองบัวระเหว  กม.ด าเนินการ 
กม.216+043.323 (LT.) , กม.216+042.677 (RT.)  
๒.  รายละเอียดคุณสมบัติของมวลรวมหยาบ 
 มวลรวมหยำบต้องประกอบด้วย  หินย่อย  กรวด  หรือกรวดย่อย  ที่มีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม หรือกลม    
มีเนื้อแข็ง  ไม่ผุ  ไม่มีลักษณะแบนหรือยำวเกินไป  สะอำด  ไม่มีฝุ่นผง  หรือสิ่งใดเคลือบผิวมวลรวมหยำบต่ำงชนิด
กันห้ำมน ำมำผสมกัน หรือกองรวมกันเป็นกองเดียวกัน หรือใช้ร่วมกันในกำรก่อสร้ำงที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกนำยช่ำงผู้ควบคุมงำนหำกมิได้ระบุคุณสมบัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  ตำมมวลรวมหยำบที่ใช้ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  มีค่ำควำมสึกหรอ  เมื่อทดลองตำม ทล. – ท.๒๐๒ วิธีกำรทดลองหำควำมสึกหรอของ Coarse 
Aggregata โดยใช้เครื่อง  Los  Angeles  Abrasion  ไม่เกินร้อยละ  ๔๐ 
 ๒.๒  ไม่เป็นหิน  หรือกรวด  ชนิดเนื้อหยำบพรุน โดยที่เมื่อผ่ำนกำรทดลองแช่น้ ำไว้เป็นเวลำ ๒๔ ชั่วโมง 
น้ ำหนักของมวลรวมนั้นจะต้องไม่เพ่ิมข้ึนจำกเดิมเกินกว่ำร้อยละ  ๑๐ 

๒.๓  มีค่ำของส่วนที่ไม่คงที่ (Los) เมื่อทดลองตำม ทล. – ท.๒๑๓ “ วิธีกำรทดลองหำค่ำควำมคงทน 
(Soundness) ของมวลรวม” โดยใช้เครื่องโซเดียมซัลเฟต  จ ำนวน ๕ รอบแล้ว ไม่เกินร้อยละ ๙ มวลรวมหยำบจำก
แหล่งเดิมที่มีหลักฐำนแสดงผลกำรทดลอง  หำควำมคงทนว่ำใช้ได้อำจยกเว้นไม่ต้องทดลองอีกก็ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของกรมทำงหลวงที่จะใช้ผลกำรทดลองเดิมที่มีอยู่จะยกเว้นไม่ต้องทดลองอีกก็ได้   

๒.๔  ต้องไม่มีวัสดุอันไม่พึงประสงค์อ่ืนใดเจือปนอยู่เกินกว่ำปริมำณท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๑ 
ตำรำงที่ ๑ ปริมำณสูงสุดของวัสดุไม่พึงประสงค์ในมวลรวมทรำย 

             วัสดุไม่พึงประสงค์ร้อยละโดยมวล 
ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อนที่แตกง่ำย                               ๒.๐ 
ถ่ำนและถ่ำนหิน                                                        ๐.๕ 
มวลรวมที่ผ่ำนตะแกรงขนำด ๐.๐๗๕มม. 
(เบอร์ ๒๐๐) 
เกลือคลอไรด์                                                           ๑.๐ 
อนุภำคหิน                                                              ๑.๕ 
เกลือคลอไรด์                                                           ๐.๐๕ 
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กำรทดลองหำปริมำณสูงสุดของวัสดุไม่พึงประสงค์ในมวลรวมหยำบ  ให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยทุกครั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุหรือตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๕  มีขนำดคละ เมื่อทดลองตำม  ทล. – ท.๒๐๔ “วิธีกำรทดลองหำขนำดเม็ดของวัสดุโดยผ่ำนตะแกรง
แบบไม่ล้ำง”  เป็นไปตำมตำรำงที่ ๒  ส่วนขนำดของมวลรวมหยำบที่ใช้ถ้ำไม่ได้ระบุไว้ในแบบ หรือ นำยช่ำงผู้ควบคุม
ไม่ได้แนะน ำให้ใช้  ควรเลือกขนำดให้เหมำะสม 

ตำรำงที่  ๒  ขนำดคละของมวลรวมหยำบส ำหรับคอนกรีต 

ปริมำณผ่ำนตะแกรง  ร้อยละโดยมวล 
  ขนำด 
มิลลิเมตร    ๕๐๓๗.๕    ๒๕.๐    ๑๙.๐   ๑๒.๕    ๙.๕    ๔.๗๕๒.๓๖   ๑.๑๘ 
มม.     มม.      มม.       มม.      มม.     มม.      มม.       มม.      มม. 
๓๗.๕-๔.๗๕๑๐๐๙๕-๑๐๐-      ๓๕-๗๐ -     ๑๐-๓๐๐-๕-         - 
๑๙.๐-๔.๗๕๑๐๐๙๐-๑๐๐-     ๒๐-๕๕๐-๑๐    ๐.๕       - 
 

๒.๖  ห้ำมกองมวลรวมหยำบกีดขวำงจรำจร  กำรกองมวลรวมหยำบจะต้องป้องกันไม่ให้วัสดุมำปะปน  หำก
มีต้องล้ำงให้สะอำดก่อนน ำมำใช้  มวลรวมหยำบต่ำงชนิดและขนำดให้แยกคนละกอง  ถ้ำเกิดกำรแยกตัวก็ให้
คลุกเคล้ำกันให้เข้ำกันใหม ่

๒.๗   เมื่อกรมทำงหลวงรับรำคำของผู้ใดแล้ว  ผู้นั้นจะต้องส่งตัวอย่ำงวัสดุอย่ำงน้อย  ๒  ปี๊บเพ่ือทดลอง
คุณภำพ  โดยเสียค่ำทดลองตำมระเบียบ 

๓.  รายละเอียดคุณสมบัติของมวลรวมละเอียด 
มวลรวมละเอียดต้องประกอบด้วย เม็ดทรำยธรรมชำติหรืออนุภำคของหิน  ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือ

เหลี่ยมไม่แบนเป็นเกล็ด  มีผิวหยำบ และเม็ดแข็ง ทนทำน สะอำด ปรำศจำกฝุ่น ผลเคลือบ  มวลรวมละเอียดจำก
แหล่งวัสดุต่ำงแหล่งกัน  ห้ำมน ำมำผสมกัน  หรือกองรวมเป็นกองเดียวกัน  หรือรวมกันในงำนก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง  โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกนำยช่ำงผู้ควบคุมงำนก่อน  หำกมิได้ระบุคุณสมบัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  มวลรวม
ละเอียดที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑  ต้องไม่มีดิน  เถ้ำถ่ำน  สำรอินทรีย์ต่ำงๆ  สำรอินทรีย์จ ำพวกอนุมูลคลอไรด์หรือสิ่งปลอมปนอ่ืนใด     
ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์กับคอนกรีต  หรือเหล็กเสริมได้เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่  ๓ 

ตำรำงที่ ๓  ปริมำณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลละเอียด 

สิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด ร้อยละโดยมวล 

ก้อนดินและเศษผง 

ถ่ำนและถ่ำนหิน 

มวลรวมที่ผ่ำนตะแกรงขนำด 
๐.๗๕ ม. 

(เบอร์  ๒๐๐) 

เกลือคลอไรด์ 

๑.๐ 

๑.๐ 

๓.๐ 

 

๐.๑ 

  

สิ่ งปลอมปนอ่ืนๆ  เช่น  Shale, Alkali, Coated, Grains, Soft and Flaky Partigiesa ที่ท ำให้ควำม
แข็งแรงของคอนกรีตลดลงเกินกว่ำร้อยละ  ๕  เมื่อเทียบเท่ำกับควำมแข็งแรงของคอนกรีตที่ปรำศจำกสิ่งแปลกปลอม
นั้นๆ 
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กำรทดสอบหำปริมำณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด  ให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยทุกครั้งที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงวัสดุหรือตำมควำมจ ำเป็น 
๓.๒  มีค่ำของส่วนที่ไม่คงทน (Loss) เมื่อทดลองตำม ทล.-ท.๒๑๓“วิธีกำรทดลองหำควำมทน(Soundness) 

ของมวลรวม” โดยใช้โซเดียมซัลเฟต  จ ำนวน ๕ รอบแล้วไม่เกินร้อยละ ๙ มวลรวมละเอียดจำกแหล่งเดิมที่มี
หลักฐำนแสดงผลกำรทดลองหำควำมคงทนว่ำใช้ผลกำรทดลองเดิมท่ีมีอยู่ 

๓.๓  สะอำดปรำศจำกอินทรียวัตถุเจือปนในปริมำณท่ีอำจเป็นอันตรำยต่อคอนกรีต  โดยเมื่อทดลองตำม 
ทล.-ท.๒๐๑ “วิธีทดลองหำ  Organic Lmpurities  ในทรำยส ำหรับคอนกรีต” แล้วให้สีซึ่งไม่แก่เกินกว่ำสีมำตรฐำน 

๓.๔  ขนำดคละ  เมื่อทดลองตำม ทล.-ท.๒๐๔“วิธีกำรทดลองหำขนำดเม็ดของวัสดุโดยผ่ำนตะแกรงแบบไม่
ล้ำง”  เป็นไปตำมตำรำงท่ี  ๔ 

ตำรำงที่ ๔  ขนำดคละของมวลรวมละเอียดส ำหรับงำนคอนกรีต 
ขนำดตะแกรง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ปริมำณผ่ำนตะแกรง  ร้อยละโดยมวล 

๐.๕(๓/๘) 
๔.๗๕ (เบอร์ ๔) 

๑.๑๘ (เบอร์ ๑๖) 
๐.๓๐๐ (เบอร์ ๕๐) 

๐.๑๕๐ (เบอร์ 
๑๐๐) 

๑๐๐ 
๙๕ – ๑๐๐ 
๔๕ – ๘๕ 
๕ – ๓๐ 
๐ – ๑๐ 

๓.๕ เมื่อกรมทำงหลวงรับรำคำของผู้ใดแล้ว  ผู้นั้นต้องส่งวัสดุอย่ำงน้อย  ๒  ปี๊บ เพื่อทดลองคุณภำพโดยเสียค่ำ
ทดลองตำมระเบียบ 
 ๔. เงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอรำคำเก่ียวกับกำรเสนอรำคำที่เป็นสำระส ำคัญตำมประกำศฯ  ข้อ ๔,๓,๒ 
 ๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องกรอกข้อควำมในใบเสนอรำคำให้ครบถ้วนชัดเจน 
 ๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้องท ำควำมเข้ำใจกับรำยละเอียดแนบ  พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด 
      ๕. เงื่อนไขกำรส่งมอบ 

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจำก ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๒ อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งมอบพัสดุ 
           ๕.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องสำมำรถขนส่งวัสดุได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง และมีรถขนส่งวัสดุ เป็นรถที่
จดทะเบียนอยู่ในกรรมสิทธิ์ รวมถึงครอบครองโดยสัญญำเช่ำเป็นรถบรรทุก ๑๐ ล้อ บรรทุกไม่น้อยกว่ำ ๖ ลบ.ม. 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ คัน  
  ๕.๓ ให้ผู้เสนอรำคำส ำรวจเส้นทำงและระยะทำงขนส่งวัสดุ จำกแหล่งผลิตถึงสถำนที่ก่อสร้ำงให้ละเอียด
ก่อนกำรเสนอรำคำ หำกมีปัญหำและอุปสรรคในกำรขนส่งวัสดุผู้เสนอรำคำ จะน ำมำเป็นเหตุอ้ำงในภำยหลังมิได้ 
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 ๖. การจ่ายเงิน   
   - ผู้ซื้อกับผู้ขำยตกลงรับเงินค่ำงำนเป็นรำยเดือนตำมเนื้องำนที่ท ำได้จริง ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตลอดจน

ภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดทั้งปวงด้วยแล้ว 
-  ส ำหรับข้อก ำหนดของคอนกรีตรับแรงอัด ให้ใช้ผลทดสอบก ำลังอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบำศก์

ขนำด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร ที่อำยุ ๒๘ วัน หำกในกรณีที่ผลทดสอบของคอนกรีตที่มีอำยุน้อยกว่ำ ๒๘ วัน แต่มี
ค่ำก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำค่ำก ำลังอัดที่ระบุไว้คอนกรีตนั้นจะถือว่ำมีก ำลังอัดเทียบเท่ำกับกำรทดสอบก ำลังอัดของแท่ง
คอนกรีต รูปทรงลูกบำศก์ที่ ๒๘ วัน ทั้งนี้อำยุของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๔ วัน ยกเว้นงวดสุดท้ำยของงวดงำนที่
ไม่สำมำรถตรวจรับงำนก่อนคอนกรีตมีอำยุครบ ๒๘ วัน 

 
 

 
                           ( นำยถนอมพจน์ เฉินสุจริตกำรกุล 
                              ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๒ (ขอนแก่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




