


































รายละเอียดคอนกรีตผสมเสร็จแนบท้ายประกาศ เลขที ่ eb-สพ.๒/ลค. 5  /2569  ลงวันที่  10 มีนาคม 2569 
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จ านวน 4 รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบ  
ระบายน้ า งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ า  ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน ล าชี – คอนสวรรค์           
กม.ด าเนินการ กม.34+550 
๑. รายละเอียดคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ 
   (1)  คอนกรีต LEAN อัตราส่วน 1:3:6 และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     
   ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 220 กก./ลบ.ม.   จ านวน      40  ลบ.ม. 

 (2) คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดไม่น้อยกว่า 255 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     
      ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.   จ านวน     100  ลบ.ม. 
(3)  คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดไม่น้อยกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ     

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (งานเสาเข็มเจาะ) จ านวน     770  ลบ.ม. 
(4)  คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดไม่น้อยกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งหรือ 
     ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.   จ านวน   1,060  ลบ.ม. 

 1.๑ คอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน 4 รายการ (ส่งหนา้งาน) ต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๒๑๓-๒๕60 
1.2 คอนกรีตผสมเสร็จต้องมีอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตาม มอก.15 หรือ 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไปสัญลักษณ์ GU ตาม มอก.2594 ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามข้อ (1) – (4) ต่อ
ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ รายการที่ 1 คอนกรีต LEAN ต้องมีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน ใน
อัตราส่วน 1:3:6 

1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ รายการที่ 2 ต้องมีก าลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 255 กก./ตร.ซม. จากการ
ทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ที่อายุคอนกรีต ๒๘ วัน ตามวิธีการทดลองหา
ค่าแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7.5 ± 2.5 ซม. ตามวิธีการทดลองหา
ความยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532 

1.5 คอนกรีตผสมเสร็จ รายการที่  3 ต้องมีก าลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๗  กก./ตร.ซม.           
(งานเสาเข็มเจาะ) จากการทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ทีอ่ายุคอนกรีต ๒๘ 
วัน ตามวิธีการทดลองหาค่าแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17.5 ± 2.5 
ซม. ตามวิธีการทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532  

1.6 คอนกรีตผสมเสร็จ รายการที่ 4 ต้องมีก าลังอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 357 กก./ตร.ซม. จากการ
ทดลอง ๓ แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. ที่อายุคอนกรีต ๒๘ วัน ตามวิธีการทดลองหา
ค่าแรงอัด ทล.-ท.๓๐๒/๒๕๓๑ และมีค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10 ± 2.5 ซม. ตามวิธีการทดลองหา
ความยุบตัวของคอนกรีต ทล.-ท. 304/2532 

1.7 เมื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) รับราคาของผู้ใดแล้ว ภายใน ๕ วันท าการ ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ที่รับรองโดยวิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรรมให้ศูนย์ฯ พิจารณา รวมทั้งส่งตัวอย่างหินและทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบทั้งหมด 

1.8 เมื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการ
ทดลองสัดส่วนผสมคอนกรีต (Trial Mix) ของคอนกรีตแต่ละก าลังอัด ภายใน 15 วันท าการ โดยใช้โรงงานผสมคอนกรีตที่
เตรียมไว้ส าหรับโครงการฯ ทั้งนี้ การทดลองต้องด าเนินการซ้ าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนด 

 ในการทดลองแต่ละครั้ง ให้จัดท าตัวอย่างคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. จ านวนไม่
น้อยกว่า 27 แท่ง ต่อหนึ่งอัตราส่วนผสม โดยค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ต้องไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามข้อ 1.2 
- 1.6 ทั้งนี้ นายช่างผู้ควบคุมงานอาจก าหนดให้ทดสอบเพ่ิมเติมที่อายุ 3 วัน หรือ 7 วัน ได้ตามความเหมาะสม 
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หากผลการทดลองสัดส่วนผสมคอนกรีตครั้งที่ 2 ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา  

1.9 อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตคอนกรีตส าเร็จรูป 
(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตและขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จเป็นของตนเองหรือ

เป็นของผู้รับเหมาที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท/ห้างฯ ที่ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ผลิตเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายก็ได้ถ้ามี 

(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งที่ตั้งโรงงานผลิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และต้องอยู่ห่าง
จากสถานที่ส่งมอบพัสดุไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแนบแผนที่ประกอบหรือแผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิต บอก
ระยะทางถึงสถานที่ส่งมอบพัสดุอย่างชัดเจน แนบมาพร้อมกันการเสนอใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 (3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีรถโม่ส าหรับขนส่งคอนกรีตส าเร็จรูปที่จดทะเบียนอยู่ในกรรมสิทธิ์รวมถึง
ครอบครองโดยสัญญาเช่าเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คัน โดยแนบเอกสารมาพร้อมกับการเสนอใบเสนอ
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 1.10 ในการขนส่งคอนกรีตส าเร็จรูป หากใช้ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่า 30 นาที คอนกรีตผสมเสร็จจะต้อง
เติมน้ ายาหน่วง เพ่ือยืดระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตตามอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 
 1.11 คอนกรีตส าเร็จรูปที่จะต้องเก็บตัวอย่างเพ่ือทดลองคุณภาพกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  2 
(ขอนแก่น) โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด 
 1.12 เมื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายด าเนินการส่งมอบพัสดุผู้ขาย
จะต้องด าเนินการจัดส่งพัสดุ ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
 1.13 ส่งของ ณ โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน ล าชี – คอนสวรรค์  กม.ด าเนินการ     
กม.34+550 
๒.  รายละเอียดคุณสมบัติของมวลรวมหยาบ 
 มวลรวมหยาบต้องประกอบด้วย  หินย่อย  กรวด  หรือกรวดย่อย  ที่มีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม หรือกลม    
มีเนื้อแข็ง  ไม่ผุ  ไม่มีลักษณะแบนหรือยาวเกินไป  สะอาด  ไม่มีฝุ่นผง  หรือสิ่งใดเคลือบผิวมวลรวมหยาบต่างชนิด
กันห้ามน ามาผสมกัน หรือกองรวมกันเป็นกองเดียวกัน หรือใช้ร่วมกันในการก่อสร้างที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายช่างผู้ควบคุมงานหากมิได้ระบุคุณสมบัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  ตามมวลรวมหยาบที่ใช้ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  มีค่าความสึกหรอ  เมื่อทดลองตาม ทล. – ท.๒๐๒ วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse 
Aggregata โดยใช้เครื่อง  Los  Angeles  Abrasion  ไม่เกินร้อยละ  ๔๐ 
 ๒.๒  ไม่เป็นหิน  หรือกรวด  ชนิดเนื้อหยาบพรุน โดยที่เมื่อผ่านการทดลองแช่น้ าไว้เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
น้ าหนักของมวลรวมนั้นจะต้องไม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเกินกว่าร้อยละ  ๑๐ 

๒.๓  มีค่าของส่วนที่ไม่คงที่ (Los) เมื่อทดลองตาม ทล. – ท.๒๑๓ “ วิธีการทดลองหาค่าความคงทน 
(Soundness) ของมวลรวม” โดยใช้เครื่องโซเดียมซัลเฟต  จ านวน ๕ รอบแล้ว ไม่เกินร้อยละ ๙ มวลรวมหยาบจาก
แหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลการทดลอง  หาความคงทนว่าใช้ได้อาจยกเว้นไม่ต้องทดลองอีกก็ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของกรมทางหลวงที่จะใช้ผลการทดลองเดิมท่ีมีอยู่จะยกเว้นไม่ต้องทดลองอีกก็ได้   
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๒.๔  ต้องไม่มีวัสดุอันไม่พึงประสงค์อ่ืนใดเจือปนอยู่เกินกว่าปริมาณท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ปริมาณสูงสุดของวัสดุไม่พึงประสงค์ในมวลรวมทราย 
             วัสดุไม่พึงประสงค์ร้อยละโดยมวล 

ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อนที่แตกง่าย                               ๒.๐ 
ถ่านและถ่านหิน                                                        ๐.๕ 
มวลรวมที่ผ่านตะแกรงขนาด ๐.๐๗๕มม. 
(เบอร์ ๒๐๐) 
เกลือคลอไรด์                                                           ๑.๐ 
อนุภาคหิน                                                              ๑.๕ 
เกลือคลอไรด์                                                           ๐.๐๕ 

การทดลองหาปริมาณสูงสุดของวัสดุไม่พึงประสงค์ในมวลรวมหยาบ  ให้ด าเนินการอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุหรือตามความจ าเป็น 

๒.๕  มีขนาดคละ เมื่อทดลองตาม  ทล. – ท.๒๐๔ “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรง
แบบไม่ล้าง”  เป็นไปตามตารางที่ ๒  ส่วนขนาดของมวลรวมหยาบที่ใช้ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ หรือ นายช่างผู้ควบคุม
ไม่ได้แนะน าให้ใช้  ควรเลือกขนาดให้เหมาะสม 

ตารางที่  ๒  ขนาดคละของมวลรวมหยาบส าหรับคอนกรีต 
ปริมาณผ่านตะแกรง  ร้อยละโดยมวล 

  ขนาด 
มิลลิเมตร    ๕๐๓๗.๕    ๒๕.๐    ๑๙.๐   ๑๒.๕    ๙.๕    ๔.๗๕๒.๓๖   ๑.๑๘ 
มม.     มม.      มม.       มม.      มม.     มม.      มม.       มม.      มม. 
๓๗.๕-๔.๗๕๑๐๐๙๕-๑๐๐-      ๓๕-๗๐ -     ๑๐-๓๐๐-๕-         - 
๑๙.๐-๔.๗๕๑๐๐๙๐-๑๐๐-     ๒๐-๕๕๐-๑๐    ๐.๕       - 

๒.๖  ห้ามกองมวลรวมหยาบกีดขวางจราจร  การกองมวลรวมหยาบจะต้องป้องกันไม่ให้วัสดุมาปะปน  หาก
มีต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาใช้  มวลรวมหยาบต่างชนิดและขนาดให้แยกคนละกอง  ถ้าเกิดการแยกตัวก็ให้
คลุกเคล้ากันให้เข้ากันใหม ่

๒.๗   เมื่อกรมทางหลวงรับราคาของผู้ใดแล้ว  ผู้นั้นจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุอย่างน้อย  ๒  ปี๊บเพ่ือทดลอง
คุณภาพ  โดยเสียค่าทดลองตามระเบียบ 
๓.  รายละเอียดคุณสมบัติของมวลรวมละเอียด 

มวลรวมละเอียดต้องประกอบด้วย เม็ดทรายธรรมชาติหรืออนุภาคของหิน  ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือ
เหลี่ยมไม่แบนเป็นเกล็ด  มีผิวหยาบ และเม็ดแข็ง ทนทาน สะอาด ปราศจากฝุ่น ผลเคลือบ  มวลรวมละเอียดจาก
แหล่งวัสดุต่างแหล่งกัน  ห้ามน ามาผสมกัน  หรือกองรวมเป็นกองเดียวกัน  หรือรวมกันในงานก่อสร้างที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน  หากมิได้ระบุคุณสมบัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  มวลรวม
ละเอียดที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑  ต้องไม่มีดิน  เถ้าถ่าน  สารอินทรีย์ต่างๆ  สารอินทรีย์จ าพวกอนุมูลคลอไรด์หรือสิ่งปลอมปนอ่ืนใด     
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์กับคอนกรีต  หรือเหล็กเสริมได้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓ 

ตารางที่ ๓  ปริมาณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลละเอียด 
สิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด ร้อยละโดยมวล 

ก้อนดินและเศษผง 
ถ่านและถ่านหิน 
มวลรวมที่ผ่านตะแกรงขนาด 
๐.๗๕ ม. 
(เบอร์  ๒๐๐) 
เกลอืคลอไรด์ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๓.๐ 

 
๐.๑ 
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สิ่งปลอมปนอ่ืนๆ  เช่น  Shale, Alkali, Coated, Grains, Soft and Flaky Partigiesa ที่ท าให้ความ

แข็งแรงของคอนกรีตลดลงเกินกว่าร้อยละ  ๕  เมื่อเทียบเท่ากับความแข็งแรงของคอนกรีตที่ปราศจากสิ่งแปลกปลอม
นั้นๆ 

การทดสอบหาปริมาณสูงสุดของสิ่งปลอมปนในมวลรวมละเอียด  ให้ด าเนินการอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุหรือตามความจ าเป็น 

๓.๒  มีค่าของส่วนที่ไม่คงทน (Loss) เมื่อทดลองตาม ทล.-ท.๒๑๓“วิธีการทดลองหาความทน(Soundness) 
ของมวลรวม” โดยใช้โซเดียมซัลเฟต  จ านวน ๕ รอบแล้วไม่เกินร้อยละ ๙ มวลรวมละเอียดจากแหล่งเดิมที่มี
หลักฐานแสดงผลการทดลองหาความคงทนว่าใช้ผลการทดลองเดิมท่ีมีอยู่ 

๓.๓  สะอาดปราศจากอินทรียวัตถุเจือปนในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อคอนกรีต  โดยเมื่อทดลองตาม 
ทล.-ท.๒๐๑ “วิธีทดลองหา  Organic Lmpurities  ในทรายส าหรับคอนกรีต” แล้วให้สีซึ่งไม่แก่เกินกว่าสีมาตรฐาน 

๓.๔  ขนาดคละ  เมื่อทดลองตาม ทล.-ท.๒๐๔“วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่
ล้าง”  เป็นไปตามตารางที่  ๔ 

ตารางที่ ๔  ขนาดคละของมวลรวมละเอียดส าหรับงานคอนกรีต 
ขนาดตะแกรง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ปริมาณผ่านตะแกรง  ร้อยละโดยมวล 

๐.๕(๓/๘) 
๔.๗๕ (เบอร์ ๔) 

๑.๑๘ (เบอร์ ๑๖) 
๐.๓๐๐ (เบอร์ ๕๐) 

๐.๑๕๐ (เบอร์ 
๑๐๐) 

๑๐๐ 
๙๕ – ๑๐๐ 
๔๕ – ๘๕ 
๕ – ๓๐ 
๐ – ๑๐ 

๓.๕ เมื่อกรมทางหลวงรับราคาของผู้ใดแล้ว  ผู้นั้นต้องส่งวัสดุอย่างน้อย  ๒  ปี๊บ เพื่อทดลองคุณภาพโดยเสียค่า
ทดลองตามระเบียบ 
 ๔. เงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอราคาเก่ียวกับการเสนอราคาที่เป็นสาระส าคัญตามประกาศฯ  ข้อ ๔,๓,๒ 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องท าความเข้าใจกับรายละเอียดแนบ  พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด 
      ๕. เงื่อนไขการส่งมอบ 

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจาก ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งมอบพัสดุ 
           ๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถขนส่งวัสดุได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง และมีรถขนส่งวัสดุ เป็นรถที่
จดทะเบียนอยู่ในกรรมสิทธิ์ รวมถึงครอบครองโดยสัญญาเช่าเป็นรถบรรทุก ๑๐ ล้อ บรรทุกไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ คัน  
  ๕.๓ ให้ผู้เสนอราคาส ารวจเส้นทางและระยะทางขนส่งวัสดุ จากแหล่งผลิตถึงสถานที่ก่อสร้างให้ละเอียด
ก่อนการเสนอราคา หากมปีัญหาและอุปสรรคในการขนส่งวัสดุผู้เสนอราคา จะน ามาเป็นเหตุอ้างในภายหลังมิได้ 
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๖. การจ่ายเงิน   
   - ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงรับเงินค่างานเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าได้จริง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจน

ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวงด้วยแล้ว 
-  ส าหรับข้อก าหนดของคอนกรีตรับแรงอัด ให้ใช้ผลทดสอบก าลังอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์

ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร ที่อายุ ๒๘ วัน หากในกรณีที่ผลทดสอบของคอนกรีตที่มีอายุน้อยกว่า ๒๘ วัน แต่มี
ค่าก าลังอัดไม่น้อยกว่าค่าก าลังอัดที่ระบุไว้คอนกรีตนั้นจะถือว่ามีก าลังอัดเทียบเท่ากับการทดสอบก าลังอัดของแท่ง
คอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ที่ ๒๘ วัน ทั้งนี้อายุของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ยกเว้นงวดสุดท้ายของงวดงานที่
ไม่สามารถตรวจรับงานก่อนคอนกรีตมีอายุครบ ๒๘ วัน 

 
 
 

  (นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล) 
                                                         ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) 

 



ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ส่วนของผู้ชำระเงิน

ชื่อหน่วยงาน

Company Code

Biller ID

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

741399

099400069109274

วันที่ 10/03/2026

ชื่อ-นามสกุล(ผู้ชำระเงิน)

Ref. 1 :

Ref. 2 :

69039151688

1

งานซื้อคอนกรีต (ส่งโครงการฯ) เลขที่ eb-สพ.2/ลค.5/2569

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)เงินสด (Cash)

เงินโอน (Transfer)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

บาท (Baht) สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน 284,070.00

ผู้ฝากเงิน  ...................................................................................................................... เบอร์ .............................................................

เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ตราประทับ)

ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ส่วนของธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน

Company Code

Biller ID

วันที่ ....................................

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

741399

099400069109274

ชื่อ-นามสกุล(ผู้ชำระเงิน)

Ref. 1 :

Ref. 2 :

69039151688

1

งานซื้อคอนกรีต (ส่งโครงการฯ) เลขที่ eb-สพ.2/ลค.5/2569

|099400069109274 69039151688 1 28407000

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)เงินสด (Cash)

เงินโอน (Transfer)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter) จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

บาท (Baht) สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน 284,070.00

ผู้ฝากเงิน  ...................................................................................................................... เบอร์ .............................................................

เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ตราประทับ)

หมายเหตุ สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ATM ระบบ
อินเทอร์เน็ต Krungthai NEXT และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคาร




